
“Incorporação de embalagens pós-consumo de 
poliestireno expandido (EPS) na produção de 

blocos de concreto”

CASTRO, M. V. , ANTUNES, M. L. P. 



Introdução

Crescimento Populacional Crescimento Industrial

Maior a geração de Resíduos

Reciclagem

Reutilização

EPS

Resíduo Problemático



Blocos de Concreto

Figura 02: Estratificação da produção nacional de blocos de concreto
Fonte: Inmetro, http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtos/blocoConcreto.asp
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Objetivos
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Metodologia – Produção
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Metodologia – Testes: Compressão/Absorção
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Metodologia – Isolamento: Acústico/Térmico
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Resultados – Resíduo/Produção
EPS CPs



Resultados – Resistência à Compressão
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Resultados – Isolamento Acústico
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Resultados – Isolamento Térmico
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Conclusões

CPs

Resistência à Compressão

Absorção de Água

Isolamento Acústico

Isolamento Térmico

Fácil de se trabalhar / Homogeneidade

Redução / < % Melhora / NBR7173/ 2Mpa

Absorção não se alterou / Redução vazios (Lote 2)

Não significativo

Aumento na capacidade térmica / Derretimento
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