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Apresentar as tendéncias nacionais e internacionais
com relacao a substituicao de plastificantes para
PVC, notadamente o mais consumido deles, o DOP.

No exterior, uma das opcoes, cada vez mais comum,
é o DOTP, que pode ser feito a partir da reciclagem
guimica de garrafas de PET.
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METODOLOGIA

Revisao bibliografica nas principais bases de dados
acessiveis pelo portal “Periédicos”, da CAPES/MEC e
internet.
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RESULTADOS

 PVC NO BRASIL (2011) : 1,16.10° toneladas;
62% rigidos: tubos, conexoes, perfis etc.

38% flexiveis: embalagens, laminados, fios,
cabos, mangueiras etc.

PLASTIFICANTES
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RESULTADOS

PLASTIFICANTES NO BRASIL (2011): 200.10° toneladas
DOP: 60%
proibido em brinquedos
maximo de 3% em embalagens

banido nos EUA e Europa

Oleo de soja epoxidado: 30%
Outros: 10%
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RESULTADOS

Consumo de plastificantes na Europa Ocidental
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Comparacao da eco-eficiéncia de cinco plastificantes
alternativos para PVC
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O DOTP ja é produzido industrialmente em varias
partes do mundo e usado em tapeetes e carpetes
residenciais e automotivos, pisos, moveis,
mangueiras, toalhas de mesa, cortinas de banheiro,
revestimento de piscinas e brinquedos e PVC grau
médico (OXEA, 2013);

Principal rota quimica de producao:

transesterificacao do DMT com 2-etil-1-hexanol
(Firdovsi et al., 2007);
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Outra rota: alcoodlise do PET com 2-etil-1-hexanol
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Ding et al. (2014) - relacao molar 1:5,9 PET: alcool, T entre 240°Ce
360°C, obtiveram 100% de degradacao de PET e 97% de conversao
em DOTP apos 3 horas de reacao a 300°C.
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RESULTADOS

PET no Brasil
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O mercado para o reciclado de PET no Brasil
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O mercado de plastificantes de PVC no Brasil é de
200 mil toneladas anuais e sao necessarias novas
alternativas ao DOP;

DOTP — pode ser feito via reciclagem quimica de
PET;

Reciclagem de PET no Brasil: 331 mil toneladas em
2012;

Reciclagem quimica de PET é atividade comum:
respondeu, em 2012, pela reciclagem de 80 mil
toneladas de garrafas PET.
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