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De acordo com estudos ja elaborados e para atender a resolugao
do CONAMA 307 (Conselho Nacional do Meio Ambiente), que
estabelece a obrigatoriedade de projetos de gerenciamento de
residuos solidos da construcao civil, normalmente chamado de
entulho, e de acordo com a classificacao elaborada pelo proprio
CONAMA, com relagao ao tipo de residuo, nosso trabalho trata da
confeccao de um bloco de vedagao, elaborado com entulho, que
atenda as exigéncias das normas brasileiras, ABNT e NBR, relativas a
resisténcias de blocos de vedagao e que seja de facil manuseio.
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O estudo visa a possibilidade de confeccionar blocos de vedacao,

utilizando residuos solidos da construcao civil, entulho, conforme
classificacao da Resolucao 307 do CONAMA, em residuos de
classe A,B e C.

Foram elaborados dois métodos de confeccao dos blocos; o
primeiro utilizando formas de madeira em tamanhos nao
comerciais e em escalas menores, e o segundo utilizando formas e
equipamentos industriais utilizados na confeccao de blocos de
concreto comerciais.

Os resultados mostraram a viabilidade de confeccionar blocos de
vedacao reciclando o entulho.

Palavra Chave: Reciclagem, entulho, blocos de vedagao.
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* Com o surgimento de novos produtos e a necessidade de buscar
solugoes para os residuos solidos da construcao civil, provenientes
de demoligoes, reformas e sobras das obras, com perdas desses
materias, a construcao civil vem passando por uma série de novas
experiéncias.

* Gerado em grande quantidade pela construcao civil, o entulho, na
sua grande maioria € proveniente de pequenas obras, e que
apresenta grande potencial de reutilizacao e reciclagem.

e O fato de o entulho ser descartado em aterros previamente
preparados para este fim, alem de ocupar um espaco significativo, e
sem duvida, um grande desperdicio quando agregamos valor a
possivel utilizagao deste entulho reciclado, tanto no ambito
ambiental, como tecnologico, com a reducao de custo de extragao
e do proprio material reciclado ou reutilizado, se comparado com
produtos similares fabricados e colocados a venda no mercado.
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* Mostrar a viabilidade de confeccionar blocos de vedacao, com a
utilizacao de residuos da construgao civil, para utilizagao como
elemento de vedacao, na construcao civil.

OBJETIVO

* Confeccionar blocos de vedagao, utilizando entulho que atendam as
normas tecnicas brasileiras vigentes, quanto a resisténcia a
compressao e absorcao de agua, para_emprego como material
reciclado e para reutilizacao na construcao civil, ja que o bloco de
vedagao nao exige grande resisténcia mecanica, uma vez que sua
principal funcao € vedar. Como o indice de aproveitamento desse
material reciclado pode ser bastante alto e com um relativo custo
menor que os blocos tradicionais, podera contribuir como uma
solucao mais economica.



DESENVOLVIMENTO

e Coletamos entulho de uma obra situada em Alphavile, Sao Paulo,
Capital, onde estava sendo realizada uma reforma, e o entulho
estava sendo descartado e encaminhado para aterro atraves de
cacambas estacionarias.

e O entulho consiste basicamente de concreto, massa, placas de
gesso, rebocos de argamassa, tijolos e blocos ceramicos que foram
selecionados, separados de outros materiais como madeiras,
tecidos, plasticos e ferros.

e Estes materiais separados foram triturados e peneirados, para que
fosse possivel obter agregados solidos, que misturados a cimento
portland CP Il 32, em propor¢oes diferentes, obtivessemos a
mistura para a confecgao de blocos .

* Para a confecgao dos blocos foi cedido o espago e equipamentos
pertencentes a DUBLOCO Industria e Comércio de Construgoes
Ltda.-ME, situada na Rua Juraci Aletto, 305 — Sertaozinho — Maua —
Sao Paulo, Fone: (1 1)4543-6310 Fax: (11) 4546-3723.



A mistura fora preparada conforme quadro abaixo.

materias amostra
cimento CP [l 32 10%
agregados 60%
gesso 30%
agua *

* Quantidade necessaria para obtencao da mistura



GESSO, placas de gesso
trituradas sem residuos e
peneirados.

AGREGADO, rebocos de
argamassa, tijolos e
blocos ceramicos ,
triturados sem residuos e

peneirados




MISTURADORES E AGITADORES
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BLOCO DEVEDACAO
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Processo de secagem
e

Verificacao do bloco



Laudo Preliminar sobre Bloco

Bloco 2
areo totol do blocol

=722cme

drea de corgo=

celcme

Cargo de Ruptura=
04,6kN / S5206kgf

Tensdo de Ruptura=
cl,179kgf7cme / 2,077MPa



Grafico Ensaio Bloco

Forca xTempo
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Conclusao

ApOs a producao de 20 blocos de vedagao, verificamos que a aparéncia
inicial do bloco, fica muita proxima dos blocos comercias.

Ficam visiveis no bloco os agregados provenientes das mistura de RDC,
onde podemos identificar com clareza, o gesso, a ceramica, a argamassa e
outros. O bloco aparenta bom acabamento de superficie, compativel com os
comerciais.

A elaboragao de testes conforme normas , para comprovar a resisténcia
mecanica, a absorgao de agua e isolamento acustico e térmico, podera
constatar que é totalmente viavel, a produgao de blocos de vedacao na
utilizagao da construgao civil, principalmente, para construcao de habitagoes
populares, uma vez que a producao dos blocos podera ser feita, com um
custo mais baixo, ressaltamos que inicialmente o bloco nao tem
caracteristicas como bloco estrutural e sim somente como elemento de

vedacao.
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